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   112 年度塑膠地磚專案市場購樣檢測結果彙整表（計畫編號 112003062） 

項
次 

檢查案號 
檢驗案號 

品名 廠牌 規格/型號 產地 
製造商或進口商 
（含地址） 

陳售地點 
（商店名稱、及地址） 

價格 
（單價
/元） 

標示檢查結果 品質檢測結果 

1 

11260300211 

9H6020001950

02 

礦石卡

扣地板 
史東 

D54717/610x30

5x5.5mm/2023.

06.15 

中國

大陸                 

鑑麟實業股份有限公司 

臺中市北屯區崇德路三段

908之 1號 

藝發裝潢材料有限公司 

臺南市東區崇善路 895 號 
2310 

○中文標示 

○商品檢驗標識  

○塑化劑含量限制 

 

2 

11260300212 

9H6020001960

05 

PVC防焰

地磚 
帝寶 

D65296/6”x36

”x2mm/2023.0

6 

臺灣                  
允統塑膠工業股份有限公司 

臺南市新化區中興路 460號 

藝發裝潢材料有限公司 

臺南市東區崇善路 895 號 
630 

○中文標示 

○商品檢驗標識  

○塑化劑含量限制 

 

3 

11260300213 

9H6020001970

08 

塑膠地

磚 12 吋 
-- 

D36849/305x30

5x1.5mm/2023.

3.5 

中國

大陸 

特力屋股份有限公司 

台北市內湖區新湖三路 23號

1、2、5樓 

特力屋股份有限公司仁德

分公司 

臺南市仁德區仁德村 16

鄰中山路 799號 

499 

●中文標示 

未標示表示製品種類之記

號。 

●商品檢驗標識 D31894

→無登記 

○塑化劑含量限制 

 

4 

11260300214 

9H6020001980

01 

無鄰苯

塑膠地

磚 

特力屋 

D3F155/914x15

2x2mm/2023.3.

7 

臺灣                  

特力屋股份有限公司 

台北市內湖區新湖三路 23號

1、2、5樓 

特力屋股份有限公司仁德

分公司 

臺南市仁德區仁德村 16

鄰中山路 799號 

850 

●中文標示 

未標示表示製品種類之記

號。 

○商品檢驗標識 

○塑化劑含量限制 

 

5 

11260300215 

9H6020001990

01 

塑膠地

磚 
湛旺 

D74937/6”x36

”x2mm/2023.8

.18 

臺灣                  

川戶企業有限公司 

臺南市永康區中山北路 762

巷 2號 

川戶企業有限公司 

臺南市永康區中山北路

762巷 2號 1 樓 

578 
○中文標示 

○商品檢驗標識 

○塑化劑含量限制 

 

6 

11260300216 

9H6020002000

08 

耐磨 PVC

地磚 
勁 

1219.2x228.6x

2mm/2022.10 
臺灣                  

允統塑膠工業股份有限公司 

臺南市新化區中興路 460號 

王昇實業有限公司 

臺南市中西區樹林街 2 段

131號 1樓 

945 
○中文標示 

○商品檢驗標識 

○塑化劑含量限制 

 

https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBrCmpyDetail/queryBrCmpyDetail.do
https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBrCmpyDetail/queryBrCmpyDetail.do
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項
次 

檢查案號 
檢驗案號 

品名 廠牌 規格/型號 產地 
製造商或進口商 
（含地址） 

陳售地點 
（商店名稱、及地址） 

價格 
（單價
/元） 

標示檢查結果 品質檢測結果 

7 

11260300222 

9H6020002080

06  

KT 聚氯

乙烯系

地磚 

澄境居

家生活

概念館 

914x152x2mm/ 

W66 

   

中國

大陸                

建侑國際有限公司 臺中市

神岡區昌平路五段 313 巷 12

號 

富邦媒體科技股份有限公

司(MOMO購物網) 台北市

內湖區洲子街 96號 4樓 

02-21626688 

792 
○中文標示 

○商品檢驗標識 

●塑化劑含量限制 

其本體材質為軟塑膠，顏

色：黑(含木紋貼模.膠)，塑

化劑含量為

2.075%(DBP=0.009%、

DEHP=1.993%、

DINP=0.073%)，不符合

CNS8906規定之不得超過

0.1%要求，故評定不合格。 

 

自■市面上/□消費者處回

收或改正 

8 

11260300227 

9H6020002120

05  

塑膠地

磚 
樂格 

914.4x152.4x1

.5mm/木紋 106 

中國

大陸                  

英全科技有限公司 新北市

永和區保平路 292巷 13弄 4

號 1樓 

新加坡商蝦皮娛樂電商有

限公司台灣分公司(樂購

蝦皮)  

臺北市信義區忠孝東路 4

段 555號,17 樓 

02-66366560 

 

 

1290 

●中文標示 

1. 未標示表示製品種類

之記號。 

2. 未標示使用場所。。 

3. 未標示製造日期。 

●商品檢驗標識 無 

●塑化劑含量限制 

其本體材質為軟塑膠，顏

色：黑(含木紋貼模.膠)，塑

化劑含量為

0.198%(DBP=0.003%、

DEHP=0.195%)，不符合

CNS8906規定之不得超過

0.1%要求，故評定不合格。 

 

自■市面上/□消費者處回

收或改正 
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項
次 

檢查案號 
檢驗案號 

品名 廠牌 規格/型號 產地 
製造商或進口商 
（含地址） 

陳售地點 
（商店名稱、及地址） 

價格 
（單價
/元） 

標示檢查結果 品質檢測結果 

9 

11260300229 

9H6020002130

08  

PVC卡扣

式 DIY防

滑耐磨

地板 

哈日嬌

妻 

153x1222x4.5m

m 

中國

大陸                 

茂利通企業股份有限公司  

臺北市中山區長安東路 1段

56巷 1弄 2號 

富邦媒體科技股份有限公

司(MOMO購物網)  

台北市內湖區洲子街 96

號 4樓  

02-21626688 

1388 
○中文標示 

○商品檢驗標識 

●塑化劑含量限制 

其本體材質為軟塑膠，顏

色：灰、黑(含木紋貼模.

膠)，塑化劑含量為

0.181%(DBP=0.004%、

DEHP=0.150%、

DINP=0.027%)，不符合

CNS8906規定之不得超過

0.1%要求，故評定不合格。 

 

自■市面上/□消費者處回

收或改正 

10 

11260300231  

9H6020002140

01  

PVC立體

實木紋

路地板

貼 

布偶貓 152x914x1.5mm 
中國

大陸                  

布偶貓家居有限公司 桃園

市楊梅區大同里自立街 65巷

38弄 22號 

香港商雅虎資訊股份有限

公司台灣分公司（YAHOO!

奇摩購物中心）  

臺北市南港區三重路 66

號 14 樓 

820 

●中文標示 

1. 未標示表示製品種類

之記號。 

2. 未標示使用場所。 

●商品檢驗標識 D46417

→未登記 

D65296→該厚度未登記 

●塑化劑含量限制 

其本體材質為軟塑膠，顏

色：灰 (含木紋貼模.膠)，

塑化劑含量為

1.590%(DBP=0.030%、

DEHP=1.487%、

DINP=0.073%)，不符合

CNS8906規定之不得超過

0.1%要求，故評定不合格。 

 

自■市面上/□消費者處回

收或改正    

符號「●」表示不符合，「○」表示符合 

 

一、 備註: 

1. 品質檢測：依據國家標準 CNS 8906「聚氯乙烯系地磚」檢測下列 6 種「塑化劑」含量，試驗方法參照 CNS 15138-1 檢驗，總和不得超過 0.1 %(質量比)。 

   （1）鄰苯二甲酸二丁酯 DBP 

   （2）鄰苯二甲酸丁苯甲酯 BBP 

   （3）鄰苯二甲酸二-2-乙基己酯 DEHP 
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   （4）鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP 

   （5）鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP 

   （6）鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP 

2. 中文標示檢查：依據「商品檢驗法」第 11 條及 CNS 8906 第 10 節規定應標示項目如下： 

（1）商品名稱。 

（2）依下列情形之一，標示國內廠商之名稱及地址： 

a.國內製造之商品：製造商、委製商或分裝商。 

b.進口之商品：進口商或分裝商。 

（3）國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。 

（4）表示製品種類之記號。 

（5）尺度(厚度、寬度、長度)。 

（6）防焰性標示(若有符合防焰)。 

（7）使用場所。 

（8）回收材料之比例(若使用回收材料)。 

（9）商品檢驗標識 

圖例： 

 

 

 

二、 本次檢測結果： 
品質項目：有 4件不符合規定(項次 7、8、9、10)，不符合情形：塑化劑含量超出限量值 
標示查核：有4件(項次3、4、8、10)不符合規定，不符合原因如下： 
1. 4件(項次3、4、8、10)未標示表示製品種類之記號。 
2. 2件(項次8、10)未標示使用場所。 
3. 1件(項次8)未標示製造日期。 
商品檢驗標識：3件(項次3、8、10)不符合，不符合原因如下： 
1. 項次3商品檢驗標識 D31894，但未依商品檢驗法第43條第3項辦理符合性聲明登記。 
2. 項次8無商品檢驗標識。 
3. 項次10發現2組商品檢驗標識，其中 D46417，但未依商品檢驗法第43條第3項辦理符合性聲明登記；另 D65296，但該厚度未依商品檢驗法第43條第3

項辦理符合性聲明登記。 


