
紡織品類商品之安全檢測項目建議表 

 

商品名稱 檢測項目 依據標準 安全值 

◎嬰幼兒穿著

之服裝及服

飾附屬品 

◎成衣 

◎內衣 

◎毛衣 

◎泳衣 

◎毛巾 

◎織襪 

◎寢具 

 

◎游離甲醛 

◎偶氮染料 

◎鎘 

◎鉛 

◎有機錫 

◎中文標示之

纖維成分 

◎物理性安全

要求 

 

◎CNS 15290「紡

織品安全規範（一

般要求）」 

◎服飾標示基準 

◎織品標示基準 

 

◎游離甲醛： 

嬰幼兒紡織品

20ppm以下 

與皮膚直接接觸

紡織品限值

75ppm以下  

◎偶氮染料： 

不得高於 30ppm 

◎鎘： 

不得使用含鎘配

件 

◎鉛： 

12 歲以下兒童用

紡織品含鉛量不

得超過產品表面

塗料中所含非揮

發性成分重量之

90ppm 

◎有機錫： 

嬰幼兒用紡織品

之三丁基錫(TBT)

及三苯基錫(TPT)

含量皆不得超過

0.5ppm 

與皮膚直接接觸

紡織品之三丁基

錫(TBT)及三苯基

錫(TPT)含量皆不

得超過 1.0ppm 

◎中文標示之纖維



成分： 

重量百分比許可

差應在±3％以內 

◎物理性安全要求： 

  含繩帶及拉帶之

衣物應符合 CNS 

15291 

抗 UV 防晒衣 ◎抗 UV 效果 

 

CNS15001「防日

光紫外線織物性

能評估」 

CNS15001 

 表一防紫外線係數

分級 

 


